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Our test laboratory

independent and neutral

lynxeo

Since 2009 we have been maintaining the DAKKS accreditation
for test and calibration laboratories according to DIN EN
ISO/IEC 17025. Our expertise covers combustion behaviour

and material tests on cables and wires.

Furthermore, we offer a wide range of analytical methods, fire
tests and mechanical tests on cable materials for which we
have constantly widened know-how and professional routines

over the years.

For any questions relating to cable materials, failure analyses,

quality issues and fire testing you are in good hands with us.




Lab-scope — accredited
DIN EN ISO/IEC 17025

OUR

COMPETENCY

Fire and flame
propagation:

single wire and
bunched cable
fire tests

Material fire
assessment:

halogen and
halogen acid
content,

toxicity

lynxeo

Resistance to
fire:

circuit integrity
tests

Smoke
emission:

smoke density
tests
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Daitschic
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Akkreditierung @

Die Dewtsche Akkreditierungsstelle bestitigt mit dieser Akkreditierungsarkunde, dass das
Pridlakaratarium

Lynweo Deutschland GmbH
Bonnenbroicher Strafe 2-14, 41238 Minchengladbach

die Anforderungen gemal DIN EXN ISONEC 17025:2008 far die in der Anlage zu dieser Urkunde
aufgefihrten Konformit#tsbewertungstitigheiten erfilln, Dies schiieBt pusitzliche bestehende
gesetzhche und normative Anforderungen an das Priifaboratodium ein, einschiieRlich salcher in
ralevanten sektoralen Programmen, safern diese in der &nlage oo dieser Urkumd @ ausdoicilich
eEtATIER werden

Die Anforderunpen an das Managemsenisysiem in der D8 EN ISOJIEC 17025 sind in emer Fir
Prisflaboratarien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereimstimmung mit
den Prinzipien der CHM EN 150 9001,

Digse Akkreditenung wurde gemil Art. 5 Abs. 1 Satz 2 VO |EG] 765/ 2008, nach Durchfiihrung
aines Akkraditierungsverfahrens unter Beachtung der Mimd estsnfarderungen dir

Dl EM ISOYIEC 12071 ured aud Grismdlage siner Bewertursg und Entscheidung duch dern
eingesetiten Akkredilsrungsausschuss ausgestelit.

Dinse alkreditierungsurkurde gilk nur in Verbindung mit dem Beschéid wom 10033025 mit der
Akkraditie rumgsniimimer D-PL-22266.01.

Sia besteht aus dissem Deckblait, der Rickseite des Deckblatts und der folgersden Anlage mit
insgesamt 08 Seiten.

Regstrierungsnammer
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Doutsche
Akkredtierungsstelle

Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-22266-01-00
nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Galtig ab: 14,03.2025
Ausstellurgsdatum: 14.03 2025

Inhaber der Aksreditierungsurkunde:

Lynxeo Deutschland GmbH
Bonnenbroicher Strafe 2-14, 41238 Ménchengladbach

mit dem Standort

Lynxeo Deutschland GmbH
Sieboldstr. 10, 90411 Nirnberg

Das Priiflaboratorium erfult die Anforderungen gemal DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser
Anlage aufgefuhrten Konformitstsbewertungst durchzufihren. Das Pruflabosatorium erfillt
gegebenenfalls zusitziche gesetzdiche und normative Anforderurgen, einschiiefich salcher in
relevanten sektoralen Programmen, safern diese nachfolgend ausdricklich bestatigt werden,

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in eimer fur
Praflabaraterien relevanten Sprache verfasst und steben insgesamt in Uberoinstimmung mit den
Prinzipien der DIN EN 150 9001

Prufungen in den Bereichen:
Brenaverhalten und Materislpeifungen an Kabein und Leitungen
Dem Priiflaboratorium ist, ohne dass es ciner vorhesigen Information und Zustimmung der DAKKS

bedarf, die Anwerndung der hier aufgeflhrten genormten oder ihnen gheichmusetzenden
Prifverfahren mit hiedlichen Ausgabestiing, (Flexibllisierung nach Xategorie A).

Das Priiflaboratorium verfigt Uber elne aktuelle Lste aller Prifverfabren m  flexiblon
Akkreditierungsbereich. Die Liste ist Sffentlich verfugbar auf der Webpri des Priiflak iwms,

Dese Ui Pe GV nar et dev schviftveh eetedtin Urkundle wid QBT e STORd 2w Zestpondt des
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Lab-scope — accredited DIN EN ISO/IEC 17025
MATERIAL TESTS

defence standard 02-713 Determination of the Toxicity Index of the Products of Combustion from Small Specimens of Materials

Bahnanwendungen - Kabel und Leitungen fiir Schienenfahrzeuge mit verbessertem Verhalten im Brandfall —

DIN EN 50305 Prifverfahren; Abschnitt 9.2 Toxizitat
(VDE 260-305)
Abschnitt 9.2 Railway applications - Railway rolling stock cables having special fire performance —
TOXICITY Test methods; Section 9.2 Toxicity
Priifung der bei der Verbrennung der Werkstoffe von Kabeln und isolierten Leitungen entstehenden Gase -
- DIN EN 60754-1 Teil 1: Bestimmung des Gehalts an Halogenwasserstoffsaure
(VDE 0482-754-1) Test on gases evolved during combustion of materials from cables - Part 1: Determination of the halogen
AMOUNT acid gas content
OF HALOGEN IEC 60754-1 Test on gases evolved during combustion of materials from cables - Part 1: Determination of the halogen
acid gas content
ACID GAS
Prifung der bei der Verbrennung der Werkstoffe von Kabeln und isolierten Leitungen entstehenden Gase -
DIN EN 60754-2 Teil 2: Bestimmung der Aziditdt (durch Messung des pH-Wertes) und Leitfahigkeit
(VDE 0482-754-2) Test on gases evolved during combustion of materials from cables - Part 2: Determination of acidity (by pH
measurement) and conductivity
HALOGEN

Test on gases evolved during combustion of materials from cables - Part 2: Determination of acidity (by pH

IEC 60754-2 measurement) and conductivity

CONTENT

DIN VDE 0472-815 Prifung an Kabeln und isolierten Leitungen; Halogenfreiheit

(VDE 0472-815) Testing of cables, wires and flexible cords; non-halogen verification

DIN EN 60684-2 Isolierschldauche - Teil 2: Priifverfahren; Halogengehalt

(VDE 0341-2); Abschnitt 45 Flexible insulating sleeving - Part 2: Methods of test; Halogen content

IEC 60684-2; clause 45 Flexible insulating sleeving - Part 2: Methods of test; Halogen content




Lab-scope — accredited DIN EN ISO/IEC 17025
FIRE TESTS

Prifungen an Kabeln, isolierten Leitungen und Glasfaserkabeln im Brandfall - Teil 3-21 bis-25: Priifung der vertikalen

DIN EN 60332-3-21 bis -25 Flammenausbreitung von vertikal angeordneten Biindeln von Kabeln und isolierten Leitungen - Priifart AF/R, A, B, C, D

(VDE 0482-332-3-21 bis -25) Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-21: Test for vertical flame spread of vertically-

mounted bunched wires or cables - Category AF/R, A, B, C, D

Tests on electric cables under fire conditions - Part 3-21 to -25: Test for vertical flame spread of vertically-mounted

IEC 60332-3-21 to -25 bunched wires or cables- Category AF/R, A, B, C, D

Starkstromkabel - Teil 604: Starkstromkabel mit Nennspannungen 0,6/1 kV mit verbessertem Verhalten im Brandfall fiir _
DIN VDE 0276-604 Kraftwerke » ‘ BUNCHED

CABLE

( VDE 0276-604 )
Power cables - Part 604: 0,6/1 kV power cables with special fire performance for use in power stations

Bahnanwendungen - Kabel und Leitungen flr Schienenfahrzeuge mit verbessertem Verhalten im Brandfall - i k" FIRE TESTS
DIN EN 50305 Prifverfahren; Abschnitt 9.1 Flammenausbreitung "
( VDE 0260-305 ) ‘
Abschnitt 9.1 Railway applications - Railway rolling stock cables having special fire performance - Test methods; Section 9.1 Flame
propagation v
Prifung des Isolationserhaltes im Brandfall von Kabeln mit kleinen Durchmessern fiir die Verwendung in : ! CIRCUIT
DIN EN 50200 Notstromkreisen bei ungeschitzter Verlegung
(VDE 0482-200) INTEGRITY
Method of test for resistance to fire of unprotected small cables for use in emergency circuits \
Prifungen an Kabeln und isolierten Leitungen im Brandfall - Isolationserhalt - Teil 1: Priifverfahren fir Brand mit ' i L
Erschitterung bei einer Temperatur von mindestens 830 °C fiir Kabel und isolierte Leitungen mit einer Nennspannung ’
bis einschlieRlich 0,6/1,0 kV und einem AuBendurchmesser gréRer 20 mm \ &
DIN EN IEC 60331-1 \
Tests for electric cables under fire conditions - Circuit integrity - Part 1: Test method for fire with shock at a temperature o
of at least 830 °C for cables of rated voltage up to and including 0,6/1,0 kV and with an overall diameter exceeding 20 §
mm
Tests for electric cables under fire conditions - Circuit integrity - Part 1: Test method for fire with shock at a temperature
IEC 60331-1 of at least 830 °C for cables of rated voltage up to and including 0,6/1,0 kV and with an overall diameter exceeding 20
mm
Tests for electric cables under fire conditions - Circuit integrity - Part 2: Test method for fire with shock at a temperature
IEC 60331-2 of at least 830 °C for cables of rated voltage up to and including 0,6/1,0 kV and with an overall diameter not exceeding
20 mm

Tests for electric cables under fire conditions - Circuit integrity - Part 21: Procedures and requirements - Cables of rated

IEC 60331-21 and -23 voltage up to and including 0,6/1,0 kV and - Part 23: Procedures and requirements - Electric data cables

lynxeo




SINGLE WIRE
TESTS

SMOKE
DENSITY

Lab-scope — accredited DIN EN ISO/IEC 17025
FIRE TESTS

DIN EN 60332-1-2
(VDE 0482-332-1-2)

Prifungen an Kabeln, isolierten Leitungen und Glasfaserkabeln im Brandfall - Teil 1-2: Prifung der vertikalen Flammenausbreitung an
einer Ader, einer isolierten Leitung oder einem Kabel - Priifverfahren mit 1 kW-Flamme mit Gas-/Luft-Gemisch

Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 1-2: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire
or cable - Procedure for 1 kW pre-mixed flame

DIN EN 60332-1-3
(VDE 0482-332-1-3)

Prifungen an Kabeln, isolierten Leitungen und Glasfaserkabeln im Brandfall - Teil 1-3: Prifung der vertikalen Flammenausbreitung an
einer Ader, einer isolierten Leitung oder einem Kabel - Priifverfahren zur Bewertung fallender brennender Tropfen/Teile

Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 1-3: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire
or cable - Procedure for determination of flaming droplets/particles

Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 1-2: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire

IEC 60332-1-2 or cable - Procedure for 1 kW pre-mixed flame
Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 1-3: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire
IEC 60332-1-3 s . .
or cable - Procedure for determination of flamingdroplets/particles
StraBenfahrzeuge - 60 V und 600 V einadrige Niederspannungsleitungen - Teil 1: MaRe, Priifverfahren und weitere Anforderungen fiir|
1SO 6722-1 Kupferkabel
Punkt 5.22
Road vehicles - 60 V and 600 V single-core cables - Part 1: Dimensions, test methods and requirements for copper conductor cables
StralRenfahrzeuge - 60 V und 600 V einadrige Niederspannungsleitungen - Teil 2: MalRe, Priifverfahren und weitere Anforderungen fir
1SO 6722-2 Aluminiumkabel
Punkt 5.22
Road vehicles - 60 V and 600 V single-core cables - Part 1: Dimensions, test methods and requirements for copper conductor cables
StraBenfahrzeuge - Runde, beschichtete, 60 V und 600 V geschirmte und ungeschirmte einzel- oder mehradrige Kabel - Priifungen
1SO 14572 und Anforderungen fiir normale und Hochleistungskabel
Punkt 5.21

Road vehicles - Round, sheathed, 60 V and 600 V screened and unscreened single- or multi-core cables - Test methods and
requirements for basic- and high-performance cables

DIN EN 61034-2
(VDE 0482-1034-2)

Messung der Rauchdichte von Kabeln und isolierten Leitungen beim Brennen unter definierten Bedingungen - Teil 2: Prufverfahren
und Anforderungen

Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions - Part 2: Test procedure and requirements

IEC 61034-2

Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions - Part 2: Test procedure and requirements




Lab-scope — our further possibilities

non-accredited

Analytical
Tests

T

our lynxeo

Fire Tests

COMPETENCY
Tests on raw Tests on cable
materials products

_
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SUPPORT AND
TROUBLESHOOTING
FOR

DEVELOPMENT
PRODUCTION
QUALITY &
COMPLAINTS
BENCHMARKS

Our analytical possibilities — non-accredited

ANALYTICAL TESTS

method to qualify substances

identification of

I R Infrared _ agglomerates,
Spectroscopy e . contaminations,
"fingerprint" )
gerprint surface coatings and defects...
Differential determination of rennetlfflar:gizsmts,
DSC characteristic temperatures and p1es,

. lori .
Scanning Calorimetry enthalpies

oxidation induction time,
sinter degree, cp...

method of thermal analysis

in which the mass of a sample
is measured over time as the
temperature changes

Thermogravimetric

TGA Analysis

e.g. identification of material by
measurement

of thermal decomposition,
measurement of carbon black
content, filler content...

High Performance

qualitative and quantitative analysis

H PTLC Thin Layer analysis of antioxidants .
in compounds
Chromatography
analytical technique used to
Gas- separate and analyse samples . e .
GC chromatography that can be vaporized without identification of plasticizers

thermal decomposition

Material analyses + Benchmarking
Characterization and deformulation

Microscopy
e.g. microscopic analysis of

of agglomerates on cable sheath

PVC and HFFR compounds

and identification with help of IR




Our analytical possibilities — non-accredited o

MATERIAL — BURNING BEHAVIOUR

Determination of burning behavior by oxygen index —

DINEN ISO 4589-2 Part 2: Ambient temperature test

DIN EN ISO 4589-3 Determination of burning behavior by oxygen index —
Part 2: Elevated temperature test

DIN EN ISO 4589-3
Annex A flammability temperature according to Annex A

LOI & TOI

CABLES — BURNING BEHAVIOUR UL 758

TESTS FOR FLAME PROPERTIES
UL 758

HORIZONTAL
FLAME FOR

INTERNAL
WIRING

lynxeo



SUPPORT AND
TROUBLESHOOTING
FOR

DEVELOPMENT
PRODUCTION
QUALITY &
COMPLAINTS
BENCHMARKS

Our analytical possibilities — non-accredited

FURTHER TESTS ON RAW MATERIALS AND
CABLES

PHYSICAL
ANALYSIS

MECHANICAL
TESTS

WEATHER
SIMULATION

THERMAL
AGEING

OIL / CHEMICAL
RESISTANCE

ELECTRICAL
TESTS

RHEOLGICAL
TEST
METHODS

HUMIDITY
TESTING

UV-AGEING




CONTACT US

CHRISTIAN LANKES

QUALITY MANAGEMENT
LYNXEO DEUTSCHLAND GMBH
SIEBOLDSTRASSE 10

D -90411 NUREMBERG

+49 911 5207524

+49 160 7180605

christian.lankes@lynxeogroup.com

lynxeo
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